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１袋当たり
１㎥当たり

混練水 /硬速コン(%)

試験項目 基準値

１０N/mm2以上
２１.１N/mm2

２３.４N/mm2

２１.７N/mm2

２９.９N/mm2

３３.１N/mm2

３２.４N/mm2

３.２７N/mm2

２.４７N/mm2

２４.４kN/mm2

２６.６kN/mm2

２６.６kN/mm2

２.５mm/√週

－０.００１％

変状なし

９５％

５℃
２３℃
３５℃
５℃
２３℃
３５℃

５℃
２３℃
３５℃

２３℃

２０℃

２０℃

２０℃

 ３００
サイクル

室温

－２０℃
～６０℃

１.５N/mm2以上

負荷後の付着強度
１.５N/mm2以上

２４N/mm2以上

　  材齢２８日で
２６.５±５kN/mm2

０.０２５％以下

１.０±０.５×１０－5/℃ １.２×１０－5/℃

試験結果

施工性能

耐久性能

１.０７７cm2/年

力学的性能

寸法安定性

ひび割れ抵抗性

中性化抵抗性

凍結融解抵抗性

遮塩性

静弾性係数

熱膨張率

コンクリートとの
　付　着　性

断面修復に
要する性能

補修設計で定めた塩化物イオン
  の拡散係数 (cm2/年 )と同等

５面拘束試験でひび割れを
　　 発生させないこと

相対動弾性係数
　６０％以上

補修設計で定めた中性化速度
　  係数 (mm/√週 )と同等

初期
強度

 材    齢
２時間

 材    齢
４時間

条件等

14.7 25 4.5 3.67
221 1,000

約 16.4
2711,500

専用骨材(㎏) 混練水(㎏) 練上り量(ℓ)

（混練水 /硬速コンクリート＝１４.７％） （空気量：約５％）

硬速コン(㎏)
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